第１会場（F101）

複合材料1（9:00～10:20）

座長　古城紀雄（大阪大）

1　AlB2粒子を分散させたAl-Mg-Si合金複合材料の時効組織
富山大　○（院）松木利昌・松田健二　　富山県立大　上谷保裕　　富山大　池野　進

2　Al-BN系反応浸透法によるセラミックス複合材料の製造
名古屋大　○小橋　眞・（院）斉木健蔵・（院）伊藤健宏・金武直幸

3　粉末押出しした硬質・軟質粒子分散アルミニウム複合材料の圧延
名古屋大　○（院）稲荷陽一朗・小橋　眞・金武直幸

4　燃焼合成と溶湯攪拌の組合せによるTiC/6061アルミニウム合金複合材料の作製
名古屋大　○（院）尾村直紀・小橋　眞・金武直幸

複合材料2（10:30～12:10）

座長　大塚正久（芝浦工大）

5　遠心鋳造法によるAl/AlN傾斜機能材料の開発
明星大　○清宮義博・篠田哲守　　信州大　渡辺義見　　鹿児島大　福井泰好

6　Al/Al2O3粒子分散強化材料のAl2O3粒子上のマイクロビッカーズ硬さ
横浜国立大　○八高隆雄・三浦裕介・佐々木朋裕

7　新規高強度・高弾性C/C-Mg複合材料の変形・破壊挙動
京都大　○落合庄治郎　　AMテクノロジ　鈴木信幸　　京都大　田中基嗣・奥田浩司・北條正樹

FJコンポジト　津島栄樹

8　Al18B4O33Wプリフォームへの溶融アルミニウムの自発浸透現象
広島大　○（院）杉原秀明・吉田　誠・佐々木元・（院）篠崎賢二

9　コンポキャスト法で作製したAl33B4O33/AZ91Dマグネシウム合金複合材料の腐食特性
広島大　○佐々木元・（院）須間洋斗・松木一弘・柳澤　平

広島県西工技セ　府山伸行・藤井敏男
切削加工（9:20～10:20）

座長　加藤数良（日本大）

10　Ti合金のELIDラップ仕上げ特性に及ぼす研削条件の影響
茨城大　○伊藤伸英・伊藤吾朗　　日本工大　根本昭彦　　理化学研究所　大森　整

11　双回転型丸鋸切断機によるアルミニウム合金の切断特性
富山大　○山田　茂・森田　昇・高野　登・大山　達雄・（院）池崎智幸

12　超音波ねじり振動付加による純アルミニウムのドリル加工性能
芝浦工大　○（学）丸島康太郎・小川　誠

テーマセッション「リサイクルおよび廃棄物処理」（10:30～12:10）

座長　藤本日出男（神戸製鋼）

13　基調講演アルミニウムドロスの処理と再利用技術
日軽産業　南波正敏

14　アルミニウムドロスと水との反応
大阪府立大　大西忠一・○（院）重光学道　　日軽産業　南波正敏　　

グリーンワール　寄能勝治

15　アルミニウムドロスの無害化とセメント固化
大阪府立大　大西忠一・○（院）重光学道　　グリーンワール　正岡　功

日軽産業　南波正敏

16　塩化物を含まないアルミニウム溶湯精錬用フラックスの開発
神戸製鋼所　○正田良治・柳川政洋・中島　計・大隅研治

テーマセッション「リサイクルおよび廃棄物処理」（13:00～14:20）

座長　熊井真次（東京工大）

17　基調講演国内および欧米におけるアルミニウムリサイクルの技術動向
神戸製鋼　柳川政洋

18　基調講演市中屑リサイクルの実体と展望
大紀アルミ　○奈須野昭夫・山下　修

19　Fe系研削スラッジとアルミニウム缶粉砕粉より作製したFeAlの機械的特性
徳島工技センタ　○松原敏夫・平島　康　　ヨコタ　山本和敏　　徳島大　堀川敬太郎

20　アルミニウム合金の高度分別に向けた基礎研究
大阪大　○（学）廣江慶一・西川　宏・片山聖二・竹本　正

21　アルミニウム混合物の静電選別
新潟工科大　○佐伯暢人・竹園　恵　　日立造船　塚原正徳

22　連続式強攪拌真空蒸留設備での精製特性に与える初期真空度の影響
古河電工　○森　謙介・大瀧光弘

23　分別結晶法の精製特性に及ぼすブレージングシートスクラップ成分の影響
古河電工　○大瀧光弘・五月女貴之

第2会場（F102）

力学的性質1（9:00～10:20）

座長　戸田裕之（豊橋技科大）

24　第一原理計算によるアルミニウム基nanosolutionの構成元素設計
大阪府立大　○（院）上杉徳照・東　健司

25　Nanosolutionの力学特性と結晶粒微細化
大阪府立大　○東　健司・（院）上杉徳照

26　6061アルミニウム合金押出材の圧縮変形に伴うセレーション
山梨大　○（院）片岡勇介・中山栄浩

27　6061アルミニウム合金時効処理材のセレーションに及ぼす試験温度の影響
山梨大　○（院）古田昌伸・（学）小島　淳・中山栄浩

力学的性質2（10:30～12:10）

座長　箕田　正（住軽金）

28　溶体化処理後の冷却速度低下で生じるAl-Mg-Si合金T4材の粒界破壊とAE
徳島大　○（院）原健二朗・（院）大森章弘・（院）杉野秀樹・堀川敬太郎・吉田憲一

29　アルミニウム合金パイプへのねじり戻し加工の適用
富山大　○古井光明・穴田　博

30　Al-Mg-Si系合金ダイカスト鋳物の動的強度特性
日産自動車　○津島健次・柴田公博・神戸洋史・工藤勝弘　　日本軽金属　塩田正彦・角慎一郎

31　Al-Si 合金鋳物における機械的性質に及ぼす溶体化処理の影響
豊橋技科大　○（院）入之江豊・小林俊郎・王　磊　　旭テック　酒井崇之

32　6061アルミニウム合金の歪速度依存性に及ぼす時効および応力三軸度の影響
豊橋技科大　○（院）高田雅之・王　磊・（院）増田智一・小林俊郎
チタン1（9:10～10:20）

座長　竹本　正（大阪大）

33　Al-Ti系合金の自発的浸透現象を利用したマイクロチャンネル形成プロセス
北海道大　○大参達也・松浦清隆・工藤昌行・（学）桜井雅之

34　高加工性チタン合金のフレッティング疲労に及ぼす押付け応力および接触面粗さの影響
豊橋技科大　○（院）武田淳仁・新家光雄・赤堀俊和・（学）鈴木良樹

35　擬似生内環境における新生体用β型チタン合金の摩擦摩耗特性
豊橋技科大　○（学）渡邉　学・新家光雄・赤堀俊和　　大同特殊鋼　鈴木昭弘

36　生体用チタンおよびチタン合金表面へのアパタイトコーティング
豊橋技科大　○（学）飯塚大亮・新家光雄・赤堀俊和　　大同特殊鋼　鈴木昭弘

チタン2（10:30～12:10）

座長　市野良一（名古屋大）

37　Ti-35%Nb合金の熱処理特性に及ぼすSn添加の影響
関西大　○（院）豊島一也・（学）長谷川透・池田勝彦

38　Ti-Nb-Ta-Zr系合金の機械的特性に及ぼす各添加合金元素量の影響
豊橋技科大　○（院）坂口信人・新家光雄・赤堀俊和　　豊田中研　斎藤　卓・古田忠彦

39　Ti-50%Ta合金の熱処理特性に及ぼすZr添加量の影響
関西大　○（学）高濱直哉・（院）中村祐一郎・池田勝彦

40　立方晶γチタンアルミナイドの機械的性質に及ぼす組織の影響
関西大　○（研究生）櫻井大也　　関西大先端機構　杉本隆史　　

大阪冶金興業　岩佐康弘・寺内俊太郎

41　福祉機器用低コストβ型チタン合金の疲労特性とミクロ組織
豊橋技科大　○（院）相馬貴之・新家光雄・赤堀俊和　　関西大　池田勝彦

大同特殊鋼　鈴木昭弘・井上幸一郎

腐食1（13:00～14:40）

座長　当摩　建（三菱アルミ）

42　アルミニウム-鉛希薄合金における表面偏析と電気化学的インピーダンス特性の関係
兵庫工技セ　○高谷泰之　　姫路工大　（院）山本雄一郎・山本厚之・椿野晴繁

昭和電工　坂口雅司

43　アルミニウムの耐食性に及ぼす金属間化合物の影響
室蘭工大　○世利修美・（院）小澤　健

44　カラーアルミニウム建材の軒天暴露試験
アルミ協会・建材委員会　奥田　裕

45　粉末ろう付部材の耐食性
神戸製鋼　○齋所　晋・鶴野招弘

46　ブレージングシートの外部耐食性に及ぼす芯材Cu量，ろう材Zn量および板厚の影響
三菱アルミ　○岩尾祥平・黒田　周・渡部　晶

腐食2（14:50～16:10）

座長　高谷泰之（兵庫工技セ）

47　Mn添加量を変化させたAZ31マグネシウム合金圧延板の変形挙動と耐食性
長岡技科大　○（院）関根卓義・（院）吉田　雄・（院）シーザー・ローレンス

　鎌土重晴・小島　陽

48　7072アルミニウム合金の耐食性に及ぼす微量元素の影響
神戸製鋼　○腰越史浩・植田利樹・鶴野招弘

49　ブレージングシートの耐食性に及ぼすろう材厚さの影響
住友軽金属　○山下尚希・正路美房

第3会場（F201）

表面処理1（9：20～10：20）

座長　梅原博行（産総研）

50　電気化学的手法によるチタン表面への生体活性水酸アパタイトコーティング
名古屋大　○（学）中本真二・（学）西川浩司・黒田健介・市野良一・興戸正純

51　スラリー法によるL12型Al3Ti合金のTiAl合金に対する耐酸化コーティング
大阪府立大　○間渕　博・津田　大・森井賢二

53　Al/Ti積層材を用いたTiAlN薄膜用スパッタターゲットの開発
大同工業　○奥村善雄　　富山大　（学）亀井邦治・山崎登志成・古井光明・穴田　博

表面処理2（10：30～12：10）

座長　橋本和明（千葉工大）

54　AZ91マグネシウム合金の陽極酸化と封孔処理とその耐食性
名古屋大　○金　晟鍾・市野良一・興戸正純

55　MD1Bマグネシウム合金のYAGレーザによる表面改質
日本大　○（院）田口成一・朝比奈敏勝・時末　光

56　マグネシウム合金へのNi-Pめっきとその剥離
関西大　西本明生・中尾和祺・○赤松勝也

57　アルミニウム合金上への無電解Ni-Pめっきとその密着性
岡山工技セ　○日野　実・村上浩二・平松　実　　岡山理科大　（院）西條充司・金谷輝人

58　高純度アルミニウム中鉛，鉄，ニッケル不純物元素の表面偏析
姫路工大　○（院）山本雄一郎・山本厚之・椿野晴繁・寺澤倫孝・三田村徹

産総研　木野村淳・堀野裕治　

塑性加工1（9：00～10：20）

座長　浜野秀光（昭和電工）

59　Al-Mg合金板材のストレッチャーストレインマークとパネル面のひずみの分布状況
住友軽金属　○宇都秀之・竹島義雄

60　アルミニウム合金押出形材の軸圧縮シミュレーション
住友軽金属　○岡田功史・水越秀雄・山田賢治

61　AFMを利用したアルミニウム圧縮加工における工具表面凝着粒子のフラクタル解析
三重大　○松井正仁・黒崎　靖・（院）宮内裕輔

62　5083アルミニウム合金板の降伏曲面に及ぼす変形温度と速度の影響
弓削商船高専　○中　哲夫　　広島大　上森　武・日野隆太郎・吉田総仁

塑性加工2（10：30～12：10）

座長　羽賀俊雄（大阪工大）

63　Al-Mg-Si合金板の曲げ性およびベークハード性に及ぼすMnの影響
日本軽金属　○趙　丕植　　アルキャン　デービッド・ロイド

64　Al-Mg合金板材のリューダース帯形成に及ぼす２軸引張荷重比の影響
住友軽金属　○箕田　正・内田秀俊・吉田英雄

65　テーパ状のマンドレルを用いた6063アルミニウム合金の可変肉厚押出加工におけるテーパ角の影響
電気通信大　○（院）牧山高大・村田　眞

66　逐次打点法による平板面内曲げにおける平板の厚さの影響
電気通信大　○（院）金　英俊・村田　眞

67　局所溶体化された6061アルミニウム合金板の深絞り加工におけるパンチ形状の影響
名古屋市工研　○西脇武志　　名古屋大　金武直幸

表面処理3（13：00～14：40）

座長　小川　誠（芝浦工大）

68　アルミニウム陽極酸化皮膜の抗菌評価
千葉工大　○橋本和明・吉田克己・戸田善久・高谷松文　　JWTC　紺野晃弘

69　アルミニウム２次電解着色法における槽内着色均一性に関する理論的検討
日本軽金属　○長澤大介・海老原健

70　アルミニウム板の疵付き防止性に及ぼすプレコート皮膜中への添加剤の影響
神戸製鋼　○塚越　智・服部伸郎・藤原直也・吉川英一郎

71　アルミニウム塗装材の性能に及ぼすワックス添加の影響
古河電工　○渡辺睦子・加藤　治・佐藤義浩・難波江元広

72　6061アルミニウム合金押出材表面に及ぼす硬質膜被覆ダイスの影響
富山県立大　○（院）政　誠一・松岡信一　　北熱　矢後俊郎

疲労・破壊（14：50～16：10）

座長　宇都秀之（住軽金）

73　シンクロトロン放射光X線CTによる局所き裂進展駆動力の三次元定量評価
豊橋技科大　○戸田裕之　　リヨン科技大　Jean-Yves Buffiere
サザンプトン大　Ian Sinclair　　豊橋技科大　小林俊郎

74　6000系アルミニウム合金鍛造品の機械的特性に及ぼす鍛造温度および歪速度の影響
神戸製鋼　○細田典史・中井　学

75　WPC処理ピストン合金の摩耗
湘南工科大　○（院）中田俊明・北原時雄・田辺　明・平綿勝彦　　不二WPC　下平英二

76　自動車ボディ用Al-Mg-Si合金の疲労に伴うAE
徳島大　○（院）北山俊介・（学）竹内祐介・堀川敬太郎・吉田憲一

第4会場（F301）

組織制御1（9：00～10：20）

座長　里　達雄（東京工大）

77　FE-SEM/EBSPを用いた，温間圧延を施した7000系アルミニウム合金の回復挙動の観察
京都大　○足立大樹・空野智裕・長村光造

78　EBSPによる電解コンデンサ用アルミニウム箔の立方体方位の形成過程の解析
湘南工科大　○（学）梅澤篤志・稲垣裕輔　　TSLジャパン　鈴木清一

79　塑性加工性向上を目的とした微細粒純アルミニウムの結晶方位観察と力学的特性評価
東京都立大　○（学）古島　剛・酒井　孝　　古河電工　森本秀夫

　　大阪工大　仲町英治　　東京都立大　真鍋健一

80　立方体集合組織を有する高純度アルミニウム箔中に存在する非立方体方位粒の特徴
九州大　○吉田冬樹・（院）高田尚記・池田賢一・中島英治・阿部　弘

組織制御2（10：30～12：10）

座長　森山　勉（住軽金）

81　Al-1%Mg合金の応力緩和特性に及ぼす微量元素添加ならびに加熱温度の影響
神戸製鋼　○小林一徳・星野晃三

82　Al-Mg系合金の再結晶挙動に及ぼす冷延前組織の影響
神戸製鋼　○松元和秀・梶原　桂

83　引張変形を与えた高純度Al-5%Mg合金の水素マイクロプリント
徳島大　○堀川敬太郎・（学）近藤由典・吉田憲一

84　Al-3%Mg合金における高温圧縮変形挙動と集合組織
横浜国立大　岡安和人・○福富洋志

85　Al-3%Mg-0.2%Sc合金およびAl-3%Mg合金における動的復旧過程
九州大　○（院）伊原健太郎・（院）山村　健・（院）山下正博・美浦康宏

組織制御3（9：00～10：20）

座長　関　史江（東京大）

86　強い立方体方位初期集合組織をもつ高純度アルミニウムの圧延再結晶集合組織
湘南工科大　（院）遠藤誠一・○稲垣裕輔　　東京理科大　小原嗣朗

87　ランダム集合組織から開始した粒成長シミュレーションにおける優先方位形成
宇都宮大　小林正和・○高山善匡・加藤　一

88　{100}<001>および{100}<011>方位をもつアルミニウム双結晶の軽圧延および再結晶
和歌山高専　○樫原恵蔵　　徳島大　田上　稔・岡田達也　　

大阪大接合研　柴柳敏哉　　徳島大　猪子富久治

89　X線透過ピンホール写真によるアルミニウムの立方体集合組織の測定
帝京科学大　村上　雄

組織制御4（10：30～12：10）

座長　伊藤吾朗（茨城大）

90　工業用純アルミニウムの焼なまし時のSiの挙動のモデル化
神戸製鋼　○梶原　桂・徳田健二・杉崎康昭・関　勇一

91　純アルミニウム板の機械的性質の異方性に及ぼす結晶方位の影響
スカイアルミ　○佐久間尚幸・村松俊樹

92　高強度・高熱伝導性を有するアルミニウム合金板の開発
昭和電工　○木村数男・田口教平

93　6N01アルミニウム合金押出材の圧潰特性に及ぼす溶体化処理後の冷却速度の影響
三菱アルミ　○一戸真樹・崔　祺・大堀紘一

94　大ひずみ加工による1GPa級高強度アルミニウム合金の高靭性化
京都大　○長村光造・（院）清水広明・足立大樹　　

九州大　堀田善治　　東洋アルミ　菊地　健・楠井　潤

組織制御5（13：00～14：40）

座長　間渕　博（大阪府立大）

95　Al-1.5%Si合金のECAP加工と時効組織
九州大　○（院）野口悦子・（院）根石浩司・大石敬一郎・藤波隆善・堀田善治

96　ECAP加工と時効によるAl-10%Ag合金の組織制御
九州大　（院）大橋邦啓・大石敬一郎・金子賢治・○堀田善治

97　鋼球落下試験によるアルミニウム材料の組織微細化
千葉工大　○（院）上野晃義　　千葉大　（院）野田雅史　　千葉工大　船見国男

98　圧縮ねじり加工法による微細化に及ぼすねじり負荷条件の影響
名古屋大　○（院）久米裕二・小橋　眞・金武直幸

99　異周速圧延によるAZ91マグネシウム合金の結晶粒微細化
三菱アルミ　○崔　祺・大堀紘一

組織制御6（14：50～16：10）

座長　山ノ井智明（昭和電工）

100　圧延接合法によるTi-Al系金属間化合物板の作製と特性評価
大阪府立大　○（院）水野大喜・井上博史・高杉隆幸　　住友特殊金属　石尾雅昭

101　熱処理したアノード酸化ポーラスアルミナ皮膜の構造と特性
工学院大　○阿相英孝・小野幸子

102　超塑性鍛造における金型転写性
国立東京高専　木村　南

103　Zn-Al 合金の室温における変形挙動
大阪府立大　○（院）田中　努　　神戸製鋼　槙井浩一　　竹中工務店　櫛部淳道

大阪府立大　東　健司

第5会場（F302）

マグネシウム1（9:00～10:20）

座長　本保元次郎（千葉工大）

104　急速凝固Mg-Zn-Y合金の腐食挙動
熊本大　○山崎倫昭・(院)丹生啓祐・河村能人

105　腐食酸化法によるマグネシウム合金の耐食性向上に及ぼすAl濃度の影響
姫路工大　○（院）稲岡秀和・山本厚之・椿野晴繁

106　マグネシウム蒸着膜の微細組織と加工組織
姫路工大　○山本厚之・（院）玉井利佳・椿野晴繁

107　高純度マグネシウム蒸着によるマグネシウム合金の表面改質
姫路工大　○（院）玉井利佳・山本厚之・椿野晴繁

マグネシウム2（10:30～12:10）

座長　河村能人（熊本大）

108　真空蒸留法による高純度マグネシウムの作製
千葉工大　○（学）深澤　実・茂木徹一・（院）勝又健太

109　AZ31マグネシウム合金押出角パイプの曲げ加工性に及ぼす曲げ条件の影響
千葉工大　○（学）代市敬之・本保元次郎・金沢憲一・佐藤英一郎　　大阪富士工業　清水　亨

110　AZ系マグネシウム合金の押出性に及ぼすマンガンの影響
三協アルミ　○村井　勉・沖　善成　　富山合金　山下友一　　

富山県立大　（学）小栗　基・松岡信一

111　AZ80マグネシウム合金押出材の析出粒子粗大化過程に及ぼすクリープ歪の影響
横浜国立大　○（院）中嶋　剛・（院）菊池健之・（学）飯牟礼貴志・遠藤孝雄

112　AZ91Dマグネシウム合金表面処理材の長期大気暴露試験
産総研　○梅原 博行　　千葉工大　高谷松文　　JWTC　伊藤哲司

　冨士工業　千崎　学　　電化皮膜工業　西中一仁

マグネシウム3（9:00～10:20）

座長　奥田孝一（姫路工大）

113　Mg-Zn-Al-Ca-RE系合金の耐熱性に及ぼす添加元素の影響
長岡技科大　○（院）鈴木敦也・（院）後閑康裕・I.A.Anyanwu・鎌土重晴・小島　陽

アーレスティ　武田　秀・石田武敏

114　AZ61マグネシウム合金の変形挙動に及ぼす結晶粒径の影響
長岡技科大　○（院）吉田　雄・（院）シーザー・ローレンス・（院）関根卓義・鎌土重晴

東北大学　小池淳一　　長岡技科大　小島　陽

115　AZ31マグネシウム合金板の絞り性に及ぼす板厚の影響
日本大　○（院）川上義邦・勝田基嗣

116　AZ31マグネシウム合金の破壊靱性値に及ぼす添加元素の影響
大阪府立大　○（院）佐々木泰祐・（院）染川英俊・東　健司

マグネシウム4（10:30～12:10）

座長　松澤和夫（東京都立高専）

117　AM50系ダイカスト合金におけるクリープ中の組織変化
東京工大　○寺田芳弘・（院）石松尚也・里　達雄　　三菱アルミ　大堀紘一

118　急速凝固Mg-Zｎ-RE合金の組織と機械的性質
熊本大　（学）森坂太善・○山崎倫昭・河村能人

119　銅鋳型急速凝固-圧延法により作製したMg-Y系合金
熊本大　（院）片山裕加里・○(院)井上剣志・山崎倫昭・河村能人

120　急速凝固Mg97Zn1Y2合金の変形組織
熊本大　○松田光弘・（学）小島孝太・山室賢輝・河村能人・西田　稔

121　加工熱処理によるAZ91マグネシウム合金の結晶粒微細化
姫路工大　○（院）池田　誠・山本厚之・椿野晴繁

マグネシウム5（13:00～14:40）

座長　鎌土重晴（長岡技科大）

122　Mg-Al-Ca系チクソモールディング材のクリープ強度に及ぼす粒界第二相の影響
東北大　○鈴木真由美・（院）松本卓馬・小池淳一　　日本製鋼　附田之欣

東北大　丸山公一　　関東職業能力開発大　久保　紘

123　熱間ローラによるマグネシウム合金管材のスピニング加工における加工力
電気通信大　村田　眞・○（院）横田靖央

124　摩擦接合法によるマグネシウム合金と金属ガラスの接合
熊本大　（院）庄司卓央・○河村能人

125　傾斜冷却板を用いたAZ31Bマグネシウム合金の半凝固鋳造
千葉工大　○（院）和田典也・茂木徹一

126　急冷凝固法によるMg-Zn-Al-Ca系合金P/M材の性質
日本大　○（院）浅野祐一・菅又　信・金子純一・久保田正広

マグネシウム6（14:50～16:10）

座長　山本厚之（姫路工大）

127　AZ91Dマグネシウム合金切削チップのECAP固化による結晶粒微細化と機械的性質
富山大　○会田哲夫・松木賢司・高辻則夫

128　純マグネシウムの室温変形挙動における結晶粒界の役割
大阪市工研　○向井敏司・渡辺博行　　東京大先端研　相澤龍彦　　大阪府立大　東　健司

129　AZ31マグネシウム合金圧延材およびAZ31マグネシウム固体リサイクル材のブロー成形
産総研　○千野靖正・馬渕　守・細川裕之・下島康嗣・山田康雄・文 翠娥

姫路工大　岩崎　源

130　AZ31マグネシウム合金板の成形性に及ぼす圧延工程の影響
マグネ協会　○勝田基嗣・古閑伸裕

第6会場（A308）

粉末冶金1（9:00～10:20）

座長　落合庄治郎（京都大）

131　過共晶Al-Si合金アトマイズ粉末のSPS法による固化成形
日本大　○（院）古賀敏之・久保田正広・金子純一・菅又　信

132　Al-Mg-酸化物（GeO2,PbO,SnO2）のメカニカルアロインク゛
日本大　○（院）清宮耕治・金子純一・菅又　信　　Univ. of Mining & Met. Ludwik Blaz
133　メカニカルアロイング法で作製したMg-Al合金粉末の通電焼結
武蔵工大　○（院）大口綾子・（院）荻沼秀樹・湯浅栄二　　東京大先端研　近藤勝義

134　Mg-炭化物系のメカニカルアロイング
日本大　○（院）佐々木充・久保田正広・金子純一・菅又　信

粉末冶金2（10:30～12:10）

座長　楠井　潤（東洋アルミ）

135　発泡アルミニウム材料の圧縮破壊挙動
豊橋技科大　○（院）黒田直行・戸田裕之・小林俊郎

136　粉末鍛造によるアルミニウムフォームの製造と組織
徳島大　○多田吉宏・（院）山口健次

137　浸透を利用したAl-Zn系多孔質合金の開発
北海道大　○松浦清隆・大参達也・（院）武山佳弘・工藤昌行

138　発泡アルミニウムの気孔生成挙動に及ぼす圧紛プリカーササイズの影響
名古屋大　○小橋　眞・（院）石田　暁・(院)佐藤良輔・金武直幸

139　粉末押出しプリカーサによる発泡アルミニウムの作製
名古屋大　○（院）石田　暁・小橋　眞・金武直幸

時効析出1（9:00～10:20）

座長　戸次洋一郎（古河電工）

140　球状黒鉛鋳鉄へのNi-Al系金属間化合物厚膜の合成およびSi添加による緻密化挙動
大阪大　○（院）木股哲郎・上西啓介　　大阪府立大　池永　明　　大阪大　小林紘二郎

141　Al-Mg-Cu合金のベークハード性に及ぼすCuおよびMg量の影響
スカイアルミ　○鈴木 義和・村松俊樹　　東京工大　廣澤渉一・里　達雄

142　Al-Cu合金におけるPFZの形成挙動とモンテカルロシミュレーション
東京工大　○（院）小栗良史・廣澤渉一・里　達雄

143　ナノインデンテーション法によるAl-Zn-Mg系合金の時効析出およびPFZ形成の評価
東京工大　○（院）小椋　智・廣澤渉一・里　達雄

拡散（10:30～12:10）

座長　廣澤渉一（東京工大）

144　PFZシミュレーションのためのモンテカルロ計算へのGC境界条件導入の試み
京都大　○奥田浩司・（学）吉原教明・落合庄治郎

145　Al-3.7%Cu合金の粒界無析出帯(PFZ)における拡散挙動の解析
九州大　○（院）藤田武志・金子賢治・堀田善治

146　Ti-Al-Cr系β固溶体中における相互拡散
新居浜高専　○高橋知司・松田信之・久保周二・日野孝紀　　広島工大　小松正雄・桐谷道雄

147　Al-Zn-Mg系合金の２段時効に及ぼすZn/Mg 比の影響
住友軽金属　○神田知之・松田眞一・吉田英雄

148　Al/アモルファスGe二層膜の結晶化に伴うフラクタル状パターン形成
名古屋工大　○（院）三浦雄三・土井　稔・小坂井孝生　　愛知工大　高木　誠・井村　徹

名古屋市工研　増尾嘉彦

時効析出2（13:00～14:40）

座長　村松俊樹（スカイアルミ）

149　Al-Mg-Si合金の低温域での時効析出過程における組織と相安定性
横浜国立大　○（院）福井紘一郎・（院）諏訪　奨・(学)宮崎哲郎・竹田真帆人

150　Cu添加したAl-Mg-Si合金における微細な析出物のEFTEM観察
富山大　（院）手操大輔・○松田健二　　東京工大　里　達雄　　富山大　池野　進

151　Al-Mg-Si合金の二段時効に及ぼす微量Cu,Agの効果およびその計算機シミュレーション
東京工大　（院）前口貴治・○廣澤渉一・里　達雄

152　Al-Mg-Si-Cu合金に存在する特異な断面形状を有する析出物のHRTEM観察
富山大　○（院）谷口昇平・松田健二　　東京工大　里　達雄　　富山大　池野　進

153　Al-Mg-Si系合金における非晶質析出物
姫路工大　○山本厚之・椿野晴繁

時効析出3（14:50～16:10）

座長　江藤武比古（神戸製鋼）

154　Al-Mg-Si合金における立方体状相のEFTEM観察
富山大　松田健二・○（院）石田義貴・（院）手操大輔・池野　進

155　Al(-Li)-Cu-Mg-Ag合金の時効析出初期における空孔-溶質複合体の解析
東北大金研　○永井康介　　筑波大　（院）本間智之　　物質・材料機構　柳田誠也　　

東北大金研　唐　政・長谷川雅幸　　物質・材料機構　宝野和博

156　Al-Sc-Zr合金におけるAl3(Sc, Zr)粒子の析出挙動
九州大　○（院）岩村信吾・（院）財津享司・（学）新田良平・山田和広・美浦康宏

157　Al-4%Ge合金の疲労強度に及ぼす熱処理条件の影響
岡山理科大　○中川惠友・金谷輝人　　茨城大　伊藤吾朗　　岡山理科大　細川智生・谷本　雅

第7会場（A310）

鋳造・凝固1（9:00～10:20）

座長　田村洋介（千葉工大）

158　Al-50%Si合金の熱膨張特性
関西大　（院）木口裕介・○西本明生・中尾和祺・赤松勝也

159　VODCプロセスによる鋳物の引張特性に与える品質の影響
日本軽金属　○角慎一郎・倉増幸雄・猪狩隆彰

160　ダイカスト薄板材料の平面曲げ疲労に及ぼす欠陥の影響
日本軽金属　○鈴木　聡・堀川　宏

161　凝固制御による初晶相の球状化
長岡技科大　○（院）田渕信吾・（院）Antara IN.G・（院）鈴木勝美・鎌土重晴・小島　陽

鋳造・凝固2（10:30～12:10）

座長　堀川　宏（日本軽金属）

162　急冷凝固したAl-Mg-Cr系合金の組織と性質
日本大　○（院）藤井秀紀・菅又　信・金子純一・久保田正広

163　セミソリッド7075アルミニウム合金の連続鋳造とチクソフォーミング
千葉工大　○（院）田辺　郁・茂木徹一・（院）杉浦英二・（院）中嶋竜也

164　小型試験片を用いたAC4CHアルミニウム合金金型鋳造材の引裂靱性評価
東京工大　○（院）朱　洪・（院）田中寿和・熊井真次・佐藤彰一

165　アルミニウム合金ダイカスト切欠き材の高速引張破壊
東京工大　○熊井真次・（院）田中寿和・佐藤彰一　　

東京工大精研　下条雅幸　　日産自動車　津島健次・柴田公博

166　Mg-Al系合金の炭素添加による鋳造組織微細化
千葉工大　○（院）菊池鉄男・（院）矢野英治・田村洋介・茂木徹一・佐藤英一郎

鋳造・凝固3（9:00～10:20）

座長　坂口雅司（昭和電工）

167　高品質ダイキャスト製品を目指したHMプロセスの開発
朝日アルミ　廣田匡讃・若林静馬・桑原敏行・○里田一志・田中信之

168　介在物サイズおよびその分布によるアルミニウム合金高圧鋳造凝固部材の信頼性予測
広島大　○（院）木村亮介・吉田　誠・佐々木元・篠崎賢二

169　異径双ロールキャスタによるアルミニウム合金板の作製
大阪工大　○羽賀俊雄・（院）高階健太・（学）石橋佳誉・（学）和田野誠

170　クラッド材作製用双ロールキャスタを用いた長繊維複合材料の作製
大阪工大　羽賀俊雄・○（院）高階健太・（学）犬飼拓哉

接着・接合1（10:30～12:10）

座長　篠田　剛（名古屋大）

171　レーザ溶接したSPCC/6111-T4接合材の界面組織
東京工大　○（院）李　光鎮・（学）新井　貴・熊井真次・佐藤彰一

スズキ　松田富士子・齋藤茂樹・横森保彦

172　7000系アルミニウム合金FSW熱影響部の熱履歴シミュレーション
関西大　○（院）新宮　亨・小松伸也・（学）真木秀朗

173　5052アルミニウム合金FSW時の温度履歴と継手の組織および機械的性質の関係
日本大　○（院）牛山俊男・（院）内海貴人・加藤数良・時末　光

174　7075アルミニウム合金摩擦撹拌接合における摩擦撹拌ツール近傍の組織
大阪大接合研　○前田将克・柴柳敏哉

175　5083/6061アルミニウム合金異材摩擦攪拌接合部の微細組織
大阪大接合研　○柴柳敏哉・前田将克

接着・接合2（13:00～14:40）

座長　橋本武典（昭和電工）

176　アルミニウム合金切削チップ熱間押出材の摩擦撹拌接合
産総研　○重松一典・鈴木一孝・今井恒道・権　湧宰・徐　元斌・斎藤尚文

177　6061アルミニウム合金とS45C炭素鋼の摩擦圧接
名古屋大　篠田　剛・○（院）河田真一・（院）竹上弘彰

178　5052アルミニウム合金摩擦シーム接合継手の機械的性質
日本大　○（院）三浦紘一郎・加藤数良・時末　光

179　5056アルミニウム合金同種摩擦圧接における最適摩擦圧接条件の統計的検討
大阪府立大　○山口　博　　大阪工大短大部　辻野良二　　大阪産大短大部　森川勝吉　　

大阪府立大　小川恒一　　大阪産大　川井五作　　大阪工大　越智　秀　　摂南大　山本義秋

180　6000系アルミニウム合金の摩擦撹拌接合
姫路工大　○（院）中山英幸・福本信次・椿野晴繁

接着・接合3（14:50～16:10）

座長　前田将克（大阪大）

181　MS1マグネシウム合金レーザ重ね溶接継手の割れ感受性に及ぼす予熱処理の影響
日本大　○伊藤久敬・朝比奈敏勝・時末　光

182　フラックス含有ワイヤを用いたレーザ溶接法のアルミニウム鋳物材への適用
昭和電工　○長野喜隆・田中克征・橋本武典

183　電子ビーム溶接によるアルミニウム基異種合金間継手の特性
日本大　○（院）今　朝邦・大久保通則　　東成EB　上野　保

ポスターセッション　5月17日（土）　13:10～14:10（A311，312）

P01　Al-0.2%Sc合金におけるAl3Sc粒子の整合性の消失と粒子成長速度
九州大　○（院）岩村信吾・（院）川口孝司・美浦康宏

P02　Al-Mg-Ge合金とAl-Mg-Si-Ge合金の試作と時効硬化
関西大　○（院）近藤崇夫・小松伸也・（院）天野英隆

P03　Al-1.2%Si合金の時効に及ぼすGe添加の影響
岡山理科大　○（院）安原典宏・金谷輝人・中川惠友

　　茨城大　伊藤吾朗　　岡山理科大　谷本雅・細川智生

P04　摩擦攪拌処理した5083アルミニウム合金の高温力学特性
芝浦工大　○（学）梅原　悠・（院）鶴岡信宏・（院）伊藤　勉・大塚正久・横田武男・植木忠博

P05　Al-1.2%Si合金の機械的性質に及ぼすCu添加の影響
岡山理科大　○（院）中山健介・金谷輝人・中川惠友・細川智生・谷本　雅

P06　448Kで時効した6000系アルミニウム合金の機械的性質
岡山理科大　○（院）進藤　航・金谷輝人・中川惠友・細川智生・谷本　雅　　茨城大　伊藤吾朗

P07　Al-Mg-Si 系合金板材の曲げ変形挙動
茨城大　○（院）飯村友明・伊藤吾朗・中武直也

P08　2024アルミニウム合金FSW継手の高サイクル疲労特性
芝浦工大　○（院）小橋泰三・大塚正久・横田武男・植木忠博

P09　 ADC12アルミニウム合金薄板の摩擦攪拌接合と継手の機械的性質
芝浦工大　○（学）上竹宏佳・（院）小橋泰三・（院）鶴岡信宏・大塚正久・横田武男・植木忠博

P010　アルミニウム合金による鋼の鋳ぐるみ接合
芝浦工大　○（院）高屋敷陽介・村田　清・大塚正久

P11　PECS法により作製したポーラス材の接合状態および圧縮特性に及ぼす体積率の影響
長岡技科大　○（院）宮島央介・（学）對馬大介・奥村勇人・鎌土重晴・小島　陽

P12　7000系高力合金の大気環境下の脆化

東京大　○（院）佐藤聡哉・（院）一谷幸司・菅野幹宏

P13　AZ61マグネシウム合金の摩擦撹拌接合と継手の高温引張特性
芝浦工大　○（学）藤崎明夫・（院）鶴岡信宏・（院）伊藤　勉・大塚正久・横田武男・植木忠博

P14　加工熱処理によるAZ31マグネシウム合金の結晶粒微細化
姫路工大　○（院）池田　誠・（学）柿白賢紀・山本厚之・椿野晴繁

P15　AZマグネシウム合金材の機械的性質に及ぼす陽極酸化処理の影響
岡山理科大　○（院）西條充司・金谷輝人　　岡山工技セ　日野　実・平松　実　　

堀金属表面処理　酒井宏司

P16　界面制御したMg/LaNi5複合材料の組織およびプロチウム吸・脱蔵特性
長岡技科大　○（院）加藤敦史・（院）舩山洋平・奥村勇人・鎌土重晴・小島　陽

P17　急速凝固Mg-Zn-RE合金の組織と機械的性質
熊本大　○（院）井上剣志・河村能人・西田　稔

P18　半溶融成形加工したMg-Zn-Y系合金のミクロ組織と引張特性
長岡技科大　○（院）渡邊秀綱・（院）谷内　創・奥村勇人・鎌土重晴・小島　陽　　熊本大　河村能人

P19　MAおよびMG法によるMg97Zn1Y2合金の作製
熊本大　○（院）吉本慎太郎・河村能人

P20　Mg-Al合金におけるMnの溶解度
千葉工大　○（院）灰谷　直・田村洋介・茂木徹一・河野紀雄・佐藤英一郎

P21　アルミニウム合金切削チップの熱間押出によるリサイクル材の作製とその特性

産総研　○鈴木一孝・重松一典・徐　元斌・今井恒道・斎藤尚文

P22　生体用Ti-29%Nb-13%Ta-5%Zr合金の高温変形
茨城大　○周　清・伊藤吾朗・（院）白石卓也・本橋嘉信

P23　Ti-Nb-Ta-Zr系合金の熱処理特性に及ぼすNb添加量の影響
関西大　○（学）杉本　中・（院）新宅祥晃・池田勝彦　　豊橋技科大　新家光雄

P24　Ti-35%Nb合金の熱処理特性に及ぼすZr添加の影響
関西大　○（学）平澤隆司・（院）豊島一也・池田勝彦

